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на автореферат диссертации Сергиенко Длександры Сергеевны на тему

кзащита цинка и оцинкованной стали от атмосферной коррозии

додецилфосфонатом натрия и композициями на его основе), представленной

на соискание )ленои
2.6.9 - Технология

сТепеникандиДаТахиМическихнаУкпоспеци€tпЬносТи
электрохимических процессов и защита от коррозии

обеспечение надежной и эффективной защиты от атмосферной

корроЗиияВляетсяоДниМиЗшриориТеТоВразВиТиякоррозионно.
электрохимической науки. В этом направпении советскими и российскими

у,a"rrr" было ,rроuaдarrо болъшое количество исследований, которые

привепи к разрабоЪп. ингибиторов коррозии и композиций на их основе,

используемыми в различных отраслях экономики. Однако нахождение новых

р.*.п"Й в этоЙ Ьбпu."" является актуалъной науlной задачейо решению

которой посвящена работа А.С. Сергиенко,
двтор изучала физико-химические закономерности формирования

тонких ппенок на поверхностях цинка и оцинкованной стали

додецилфосфонатом натрия и его композициями с другими нетоксичными

ингибитОрами коррозии дпя противокоррозионной защиты в атмосферах

различной коррозивности.
Наибопее интереСной С точки зрения теории ингибировани,I коррозии и

практикИ их испоJIьзованиЯ " прaдarавпенной работе является разработка

возможности совмQстноIо , исполъзов_ани8_ ,аlшил_фосфоната цатрия и

три€tлкоксисиJIанов. В результате автором получены и изучены

наноразмерные пленки с высокими противокоррозионными свойствами на

цинке и оцинкованной ст€}ли в атмосферах р€}зличной коррозивности,

двтором установлены особенности влияния различной исходной

морфологии поверхности цинка и оцинкованной стали на состав, защитные и

p.riрЪqобrur. свойства тонкиХ пJIенок, формирующихся в растворах

uпп"пфо.фоната натрия и триаJIкоксисиланов. Кроме того, предложенная

д.с. ё.рir.ппо n*bprnu" обработка поверхности цинка и оцинкованной

стали для их супергиlрофобизации в присутствии алкилфосфоната натрия и

три€LjIкоксисиланов является интересным эффектом, имеющим перспективы

р€ввития для других систем метаJIл-коррозионная среда - ингибитор.

результаты представленной работы опубликованы в |7 печатных

публикацияхо обсуждены на международных и российских конференциях,

КомплекС электроХимических, коррозиОнныХ физических и физико-

химических методов исследования, исполъзованных в ходе проведения

экспериментапъных работ, позволяет говорить о надежности поJIученных

резулътатов. Интерпретация этих результатов с исполъзованием

современных ,rр.д."чЪлений о физико-химии действия ингибиторов

позволила найти убедительную интерпретацию полученным результатам,
Пр"дставленный автореферат соответствует всем требоваНиям К такогО

рода материыIам.
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Сергиенко Александрысчитаюо что автореферат диссертации uергиенко лJlgкgанлрьI

сергеевны <защита цинка и оцинкованной стапи от атмосферной коррозии

додеч"пфосфонатом натрия и композициями на его основе)) ::*:::::ý

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а

ее автор несомненно заслуживает присуждения уrеной степени кандидата

химических наук по специаJIьности 2.6.9 - Технопогия эпектрохимических
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