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Оцинкованная сталь является одним из массово выпускаемых
материалов предприятиями металлургической промышленности. Это
обусловлено, в том числе, высокой коррозионной стойкостью таких
материалов против атмосферной коррозии. Однако давно было замечено, что
коррозионную стойкость оцинкованной стали можно повысить путем ее
поверхностной обработки. Достаточно эффективными показали себя
обработки растворами окислителей. Однако хроматная пассивация не
отвечает требованиям экологической безопасности.

С учетом изложенного можно согласиться со сформулированной
автором целью работы: изучение формирования тонких защитных пленок на
поверхности цинка с помощью додецилфосфоната натрия (АФС!>Ма) и его
композиций с другими нетоксичными компонентами (потенциальными и
известными ингибиторами коррозии).

Отметим, что поставленная в работе цель была достигнута благодаря
решению ряда экспериментальных и теоретических задач,

В части характеристики научной новизны можно отметить следующее.
Получены новые данные о механизме формирования защитных слоев

на цинке водными растворами АФС-Ма.
Определены место и роль добавок триалкоксисиланов (ТАС) в

формировании защитных слоев, прелложены варианты технологии
использования смесей. Предложенные технологические приемы показали
высокую защитную эффективность исследованных композиций.

Широкое использование не только коррозионно-электрохимических
методов исследования, позволили установить механизм формирования
защитных слоев, их состав и объяснить высокую эффективность,

Особо можно отметить эффективность используемых режимов
лазерной обработки на защитное действие покрытий.

Отметим и практическую значимость результатов работы. Так
последовательная обработка цинка или оцинкованной стали в водных
растворах АФС‚>Ма и ТАС при довольно низкой концентрации компонентов



вполне может быть использована при необходимости, например,
складирования, длительного хранения оцинкованного железа.

Особо считаем необходимым подчеркнуть большой объем
экспериментальных исследований. Внимания заслуживает не только цикл
лабораторных исследований, в надежности которых нег никаких сомнений,
по обширная база данных по испытаниям эффективность защитных
покрытий на площадях Московской коррозионной станции ИФХЭ РАН.

Результаты диссертации достаточно полно представлены в
нубликациях, входящих в перечень ВАК. Значительное количество
публикаций размещены в научных журналах, входящих в базыИ/а /4%
Основные положения и выводы работы широко представлены на научных
конференциях,в том числе международных.

На основании анализа автореферата и опубликованных работ считаем,
что представленная к защите диссертация полностью соответствует паспорту
научной специальности, по которой представлена, отвечает п.9 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 №842. в редакции Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 №355, а автор диссертации Сергиенко
Александра Сергеевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата
химических наук по специальности 2.6.9 — «Технология электрохимических
процессов и защита от коррозии».

Доктор химических наук
(по специальности 05.17.03 ныне2.6.9 -технология электрохимических
процессов и защита от коррозии), профессор кафедры фундаментальной и
прикладной химии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет»
С.М. Решетников

ФГБОУ ВО«Уд.ГУ» кафедра фундаментальной и
прикладной химии
Тел. 8-912-856-62-77
е. пай: $11г4 | @тай.ги

$ октября 2023 г.


